GECTECST

Heslo akce: Brno = Ov

uaxéz.ﬁi
hiednatel :

Brno

(Jh

nérodri podnik

ObNV Brno 11,

Iarduk

-55

Fegistr.?
10:04 86 0356 6 4 520 370z 1

BRIXNO

islo:s

%erotinovo ndm. 3/5

2FrAVA

P 54 957

o podrobném in¥enyrskogeologickém prizkumu pro zest¥edent

zimniho stadiionu v Brné na ul, Ovoz 55,

= £ L4 . . ¢ s
7oracovatel 1 p.f. F.Krimova, ved, ukolu L TE
e - B o ”<
Sorvalil : Ing. c. fousek, ved, ovlasti IG //*\\\A

..C...OQ.OO’......

Yeditel podniku

: ’
P
\/\/l / //1
P T Y E i aa

-y geologicky ndmestek



i it MR <5

1, Tvod str,l
1,1, Tieshennd 1
1.2. Fodiis ylans objedcstalom !
1.3, Toruveadni prockounsrnost i
1.4, 03el prizkumu 2
24 Prizkumné prace 2
3. P¥{rodni poméry 4
3.1, Geomorfolozické a oropsrefickd pomery
zéimovéno prostoru 4
3.2, Geologické a hydrogeologické pomery
zéjmového prostoru 5
4, Zhodnocen? v¥sledkfl laroratornich zkoulfex
mechaniky zemin 7
Se "hodnceeni vfsledkd chemickich rozborld vody 12
6, 7hodnoceni zdkladovych pomdrd stavenists 14
7. Posouzeni stability SV svahu stavenidtd 18
8, Zavsr 19
Pr¥ilohy :
1, P¥enlednd situace v mé¥, 1 : 50 000
2o 3ituace vrid v mé¥, 1 : 1 000
3 Pr¥ehledné geologické ¥ezy v mé¥, 1 : 200/200
4, Geologickd dokumentace vrtl
5e V§sledky laboratornich zkouSek mechaniky zemin
6o Visledky chemickych rozborld vody
7., ME¥ickd technickd zpriva
8. Technickd zprdva PZ
Rozdélovnik: 1 - 4 ObNV 3Brno II,Zerotinovo ndm,3/5

5 Geofond Praha
5 Archiv QGeotestu Brno



1, Uvod

cmnSrnamamm——

ObNV Brno II objednal pfipisem &, 184 ze dne 22,5,1986

u n.p. Geotest Brno provedeni inzenyrskogeologického
prazkumu pro zastfedeni zimniho stadionu na Uvoze 55 v Brné,
Na zakladé objedndvky byl vypracovan zkraceny projekt geoclo-
gicko-prézkumnych praci, ktery byl schvélen 28,7,1986

a uréil termin zavéredné zprévy na 25.1,1987, Celkové roz-
po&tova hodnota &inila 273,500,- Kis. Jednd se o podrobny
jednostupnovy inzenyrskogeologicky prazkum,
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74aroven s objednavkou pro vy3e uvedenou akci jsme obdrzZeli
situaci zajmového prostoru v m&f, 1 : 500 a vykresovou gast
projektového ukolu "Hala - Z,Z, Uvoz", arch, &islo 8668-P-
1/8004, Objednatel déle zajistil prohlédeni o podzemnich
vedenich a zafizenich a vstupy na pozemky,

Budouci stavenidtd leZi v opudté&né ciheln& na Uvoze 55, Brno,
V SV &asti je strmy svah cca 17 m vysoky, do jehoZz paty
je projektovand opérna sténs a prostor pro rolbu,

Ke studiu archivnich materidld bylo pouZito:

- Geologické mapa 1 : 200,000, M-33-XXIX Brno + vysvEtlivky
k ni

- Hydrogeologicka studie m&sta Brna, HDP 1978
- IG mapsa Brno - zépad 1 : 25,000, M-33-106-A-c, Z, Papoudek



Tsbulka &, 1 uvadi proj., i skutelné hloubky vrtd a mista
odebranych zvlastnich vzorkd zemin a vod,

ozn, kota projekt, skuteina odb&r vzork® zemin a vod
vrtu terénu hl,vrtu hl,vrty N P T v
J1 272,2 30,0 20,0 3,0:;6,0;12,0; 9,0; -
15,0;
J2 255,7 15,0 3,0 1,5;3,0; -
4.5;
J 3 255,8 15,0 15,0 1,5;7,0:8,5 3,0:4,5 -
J 4 255,5 15,0 15,0 7,0:8,5; -
Jd 5 255,7 15,0 15,0 4,0;5,0:;6,0; 2,0; -
7,5:9,0;10,0
J6 255,7 15,0 15,0 3,0;4,0;7,0; 5,5 -
8,5:;10,0:11,5;
13,0;
J7 255,6 15,0 15,0 2,0;3,0;4,0; 5,5:6,0; -~ 1 ks
8,0:;10,0;
12,0;14,0;
7 ks 120 bm 103 bm 29 ks 10 ks - 1 ks

Dokumentaéni vzorky zemin byly ulozeny v arealu zimniho Stadionu
na Uvoze, Vrty byly likvidovany dusanym z&hozem, Na zékladé doku-

mentace vrtného jadra jsme vypracovali geologickou dokumentaci
vrtd (pfiloha &, 4).

Zvladtni vzorky zemin byly zpracovany Vv laboratofich mechaniky
zemin n,p, Geotestu Slatina, Jejich vysledky uvadi pfiloha &, 5,

podzemni voda byla zastiZena ve 4 vrtech, g

Chemicka laboratorf n,p, Geotest Slatina provedla chemické analyzy,
které jsou obsahem pfilohy &, 6,



Provedené vrty vyskovd i polohovi zaméfila méficksd sku-
pina Geotestu n,p, ve Slatiné a jejich polohy s nivele-
tami uvadi pril, ¢, 2 - Situace vrtd a pfil, &, 7 - mé-
¥ickéd technickd zprava,
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Zajmovym prostorem jsme vykreslili 3 - . v n
/200 (viz pfil, &, 3),

. 1:200/

3, Pfirodni poméry
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Podle geomorfologického &lendni T, Czudka: "Geomorfologicksé
&len&ni 8SR, Studia geographica 28, GU CSAV Brno, 1972*,
nalezi zdjmové Uzemi k vychodnimu okraji Lipovské vrchoviny,
Lipovskad vrchovina patfi celku Bobravské vrchoviny a pod-
soustavé Brnénské vrchoving, Je to &lenitd vrchovina

0 stiedni nadmoi'ské vysce 319,0 m n,m, a stfednim sklonu

5° 34°,

Na zakladé geomorfologického &len&ni I, Krejiiho "Relisef
brnénského prostoru, 1964" nalezi zgjmovy prostor okra=-
jové komplexni vyvy3enind Jirdskovy &tvrti - Kravi Hofe,

Budouci stavenidtd le2i v byvalé cihelnd za zD3 Uvez 55,
Zajmovy prostor byl vyuivan jako hlinik, pozd&ji jako
stfelnice, Kvarterni sprase byly vyt&Zeny a tak cely
prostor byl antropogennd poruSen, V daldi fazi byla plocha
byvalého hliniku upravovana rdznymi navdikami charakteru
sprasi, jilovitych hlin, pisku a jindho materi&lu,



Vv soudasné dobd je SV svah cca 17 m vysoky, stabilni,
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Geologicky je cely $ir3i zajmovy prostor tvofen horninami
brndnské vyvfeliny -~ pfevdind jralitizovanym diabasem,

Asi v poloviné Nahorni ulice nastupuje spras, z niz je
slozeno celé dalsi pokradovéani svahu déle k jihovychodu

az po ulici Grohovu, Svah udrZuje 1 ve své sprasové Casti
pfimy sm&r SZ-JV, AvSak mezi uliei Zizkovou a Grohovou

je velmi intenzivnd antropogenné rozrusen v prostoru
byvalych cihelen, Opu3téna hlinidt& tdchto cihelen ukazuji,
v dnedni dobd 1< prilig zrfeteln&, né&kolik mocnych sprasovych
pokryvé oddélenych fosilnimi p&dnimi horizonty,

Predkvarterni podloZi - pfevaznd uralitizovany diabas,granocdiorif
brnédnské vyvieliny - je hornina masivni, ale pritom

siln& rozpukdna systémy puklin, které probihaji vSemi

sméry a jsou pom&rn& hustd natésnany, V ddsledku toho

jsou t&lesa hornin brn&nské vyvfeliny rozélenéna na ostro-

hranné kusy. Povrch hornin brndnské vyvFeliny byl nesim

prizkumem zastiZen ve vrtech 31 aJ2wvhl, 5,402 17,20 m

p.t, Navdtraly aZ zvétraly diabas (eluvium) je Sedozelena

hornina v ostrohrannych ulomcich rgzné velikosti, misty

s hlinitopis&itou vyplni , Eluvium granodioritu je charskteru
hrubozranino pisku s ostr, dlomky horniny,
Néogenni_sedimenty jsou zastoupeny jily_ a_pisky se Stirkem.
Neogenni jily (tégly) Jsou Sedozelenych barev, rezivé
smouhovand, misty vapnité (smouhy a vyloudeniny CaCO3),
konzistence pevné, Povrch neogennich jild je v hi, 5,50 -

- 7,40 m p.p.t. @ jeho mocnost je 3,50 az 7,70 m,



az 3edozelenych, jemné aZ stfednd zrnité, slidnaté,

Stérk je nedokonale opracovany, tvofeny horninami vyvie-
liny, valouny jsou velikosti 2 - 4 cm, Misty se vyskytuji

i zahlinéné a zajilované polohy, Souvrstvi je ulehlé, Povrch
neogennich piskd se $térkem zalina v hl, 0,30 m p,p.t,

(vrt J 2) aZ 9 m p,p.t, @ jeho mocnost je > 5 m,

Nejvyznamnéjsi kvarterni sedimenty v zadjmovém prostoru
jsou sprase, Jsou zlutohné&dych aZ rezavéhné&dych barev

(misty s tmavéhnddym humosnim horizontem), vapnité (misty
vyloudeniny CaCO3), konzistence pevné, Sprase dosahuji
mocnosti 3,60 aZz 15,0 m, Hlavnd tato vrstva byla lidskou
&innosti narudena a v nékterych mistech i chybi (vrt J 4),

Celd plocha dna byvalého hliniku a pozdé&ji stfelnice byla
hlin, jilovitych hlin a hlinitych piskd se &térkem a pod,

V soulasnéd dobd jsou navdzky r@zné ulehlé, Mlad3i navaZky
Jsou hlinitokamenité s Glomky stavebniho materidlu pouZity

k zarovnavani povrchu soudasného terénu a maji misty mocnost
az 6,70 m,

Hydrogeologické pomdry zajmového prostoru jsou zavislé
na typech zemin a hornin,

Srazkova voda velmi rychle odtékéa, Pokud se dostavé hloub&ji,
pak vytvafi slozité puklinové systémy, Soustfeduje se
po vyrazndidich liniich a podminuje vznik malych prameng,

Horniny DPrexambris jgou pro akumulaci vody nepfiznivé,




priniky vody do vétdich hloubek, Srazkovad voda stéka po
povrchu neogennich sedimentd (j11d) nebo se vyskytuje
podz, voda vazana na pisdité vlozky v jilech,

Kvarterni sprase jsou pro vodu relativnd propustné, takze
se v nich podz, voda obvykle nezdriuje, MiZe se v nich
vyskytovat lokdln& na styku s relativnd nepropustnym
podloZim s neog, jily nebo nad zajilovanymi polohami
sprasi,

Hladina podzemni vody byla sou&asnym prazkumem zastiZena
ve vrtech:

Tabulka &, 2

ozn, vrtu kota hladina podzemni vody Odbér
terénu narazena ustalena vzorku
Dy g o - “a vody
31 272,2 - -
J2 255,7 - -
J 3 255,8 4,40 vrt zavalen
J4 255,5 4,60 4,60
J 5 255,7 - -
iJ 6 255,7 5,50 ' 4,70
37 255,65 6,0 | 4,80 1 litr

Hladina podz, vody se bude pohybovat v bazdlni &4sti navéiek
a na povrchuneogennich jila,

4, Zhodnoceni vysledkd laboratornich zkousek mechaniky zemin

Laboratof mech, zemin zpracovala 39 ks zvladtnich vzorkd
zemin, z toho 29 ks neporusenych a 10 ks porudenych,



U vzorkd byly provedeny nasledujici zkousky:

~ zrnitost, stlalitelnost, smykova pevnost v prostoru

tlaku, zkoudky triaxidlni smykové pevnosti, krabicova

smykovad pevnost, pfirozenad vlhkost, objemovd hmotnost

(sudiny), indexové zkoudky, porovitost, stup, nasyceni
a obsah uhlig&itana,

Na zzklad& laboratornich rozbor@ MZ a geologické dokumen-

tace vrtd v zdjmovém prostoru se vyskytuji ndsledujici
typy zemin a hornin:

- navazky (charakteru sprasi a hlinitych piskd)
- kvarterni sprase - dle CSN 72 1002 jilovité hliny, hliny,

jil. hl, pisé,

- neogenni jily (tégly) - dle €SN 72 1002 - jily

- neogenni pisky se 3t&rkem - dle SN 72 1002 hlinity

pisek + (3té&rk)
- zvétralé aZ navdtralé horniny brn&nské vyvieliny

Tabulka &, 3

Nava2ky (4 ks neporuSenych a 2 ks porudenych vzork& zemin)
a) navaiky - charakteru spra3i - vykazuji tyto vlastnosti:

min, nax, @
pfirozena vlhkost 0,195 0,256 0,215
objem, hmotnost | 1878 l1ge27 = 189l
dtto sudiny i 1506 1612 1557
zdanlivé hustota pevn, |
géstic (kg,m-3) | 2716 2768 2732
mez tekutosti | 0,347 0,437 0,387
mez plasticity . 0,194 0,222 0,213; .
8islo plasticity 0,127 0,215 0,173
Zislo konzistence L 0,72 1,11 0,96
porovitost (%) . 41,8 44,6 43,05
stupen nﬂgyceni t 0,73 0,87 0,77
obsah CO3™ (%) 0,43 4,28 1,62




vysledky lab, zk, smykovych pevnosti v totalnich parametrech:

Tabulka &, 4

sonda Hloubka | Vlhkost% Objem, i Stupen smykové pevnost
Lo(m) | w | hmotnost | nasyceni totalni o
% % - susiny 3 - C, (MPa) %2_ (7)

_ (kgom-3) X

33 1,8 0,214 1689 | 0,83 0,045 3,1

, , | . ‘

J 7 12,0 . 0,207 | 1733 - 0,98 - 0,082 ‘ 4,9

: : “, | 5 i

3 7 ' 3,0 - 0,225 | 1683 I 0,99 0,082 i 0,0

Sonda 3 7 (4,0 m) Modul pfetvarnosti pro obor nap&ti:

80 - 200 kPa E, = 4,9 MPa

200 - 300 kPa EU = 6,5 MPa

b) navdfky - charakteru hlinitych piskd = vykazuji tyto
vliastnosti:

Tabulka 8, 5

min, — max, @

% { —

pfirozena | i
vlhkost 0,199 l 0,200 | 0,199 |
obsah CO3~ (%) | 0,8l XN 1,67 |

Kvarterni sprade byly zkoumany na 8 ks neporudenych
a 2 ks porudenych vzorcich a vykazuji tyto vlastnosti:
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Tabulka &, 6

min, max, @
pFirozens vlhkost 0,126 0,230 0,175
objem,hmotnost (kg.m™>) 1879 = 2069 1957
dtto sudiny (kg.m™2) 1527 1753 1662
zd,hustota pevn.ééstic(kg.m-3) 2725 2752 2734
mez tekutosti 0,274 0,499 0,371
mez plasticity 0,166 0,228 0,203
&islo plasticity 0,108 0,270 0,167
féislo konzistence j 0,82 1,60 1,13
pdrovitost (%) ' 36,3 44,2 39,2
stupen nasyceni . 0,60 0,87 0,75
obsah co5” (%) 0,41 25,6 7,50

Vysledky lab, zk, smykovych pevnosti v totdlnich a efek-
tivnich parametrech:

Tabulka &, 7

'\"

o CstupeR~ Objemova
pevnostuefaktivni;nasyceni }hmOthSt |
Vrt Hloubka  Vlh ' 0’ | | -3
r (;? ka vi KSSt ?Mng. 7[ef. Sr sudiny (kg.m
J1 3,0 0,115 0,00 30,1 0,56 1753
J1 6,0 0,219 0,006 29,7 Co77 1537
J1 12,0 0,162 0,008 27,6 0,70 1675
J1 | 15,0 0,186 0,013 25,8 0,75 1632
; _Smyk,pevnost totadlni f v  objemova
‘Yrt . Hloubka | Vlhkost |C (MPa) ” - stupen nasyceni ' hmotnost
-~ (m) : i / ‘ ; sudinyg
, W | S D (kgem 7))
as | 4,0 0,210 io,oao 6,0 | 0,94 1694 |
J6 ! 3,0 0,237 0,045 |7,1 . 0,97 1640 |
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Hodnoty pevnosti jsou ovlivné&ny rGznym obsahem jilevitych
astic uhliditanu vapenatého, ktery pdsobi jako twnel

mezi zrny, nedokonalym odb&rem neporudenych vzorkd zemin

a také jejich ménipulaci v lab, MZ, Soulasn& je pevnost
ovlivnédna pfitomnosti hrubych zrn vyvieliny, které ve spra-
§ich jsou v rGzném mnoZstvi,

Pretvarné charakteristiky pro zeminu kvarterni spras:
Tabulka &, 8

i : ] :

Vrt (hloubka /m/) nap&ti: 80 - 200 kPa | 200 - 300 kPa

3 5 (5,0) 'E. = 7,7 wPa " e = 17,1 MPa
J 6 ,(4,0) ‘ Ey = 11,7 MPa E, = 13,3 MPa ;

a) obsah jilovitych &%astic, t.j. < 0,002 mm je vice nez 10 %
(15 = 35%), které postadi aby spras nebyla prosedava;

b) objemovéd hmotnost susiny @ de = 1662 kg.m'a, coZ je vice nez
1500 kg.m's, kdy ji2z sprad neni prosedava,

na horninach, z jejich# zvétralin byly navaty, Vé&t8inou
se skladaji ze zrnek kfemene, %ivcl, slidy aj, DaleZitou
souddsti je také uhli&itan vépenaty, ktery mdZe byt bud
rozptylen nebo tvo¥i povlaky, konkrece (cicvary) a drobné
vykvéty,
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Neogenni jily byly zkoumény na 17 ks neporudanych vzorkd
zemin a vykazuji tyto vlastnosti:

Tabulka &, 9

? ' min, { max., | @
piirozens vlhkost ~o,les 0,287 0,274
lobjemova hmotnost (kg.m™3) | ls24 | 2035 | 1866
‘dtto sudiny (kg.m 2) . la42 | 1897 | 1532 |
\zdanl, hustota pevn, Cdstic i | | }
(kg o m™3) . 2718 2808 2772
‘mez tekutosti | 0,678 | 0,842 0,739 |
mez plasticity .~ 0,282 . 0,357 0,314
féislo plasticity E 0,400 0,524 0,314
&¢islo konzistence . 1,04 1,20 1,12
pérovitost (%) 38,0 | 47,6 44,7
stupen nasyceni | 0,76 , 0,94 . 0,87 |
lobsah CO3™ (%) . 2,86 32,35 21,45
; | |
vysledky lab, zkousek smykovych pevnosti v totalnich
parametrech:
Tabulka &, 10

vrt IHloubka | Vlhkost 'Objemovad Stupen rSmykova pevnost

L (m ‘ W |hmotnost nasyceni totalni o

& ‘ xsuélnys g y (MPa) i7pu\( )

; | g(kg. ) T ‘;
as | 7,0 0,279 | 1551 0,98 0,184 4.4
3al 7,0 ‘0.271 | 1556 0,96 0,149 12,2 |
3 \ 6,0 |0,262 | 1609 1,0 0,156 13,0
3 ‘ 8,0 ko,zao i 1723 1,0 0,203 14,6 |

36 | 7.0 10,262 | 1510 1,0 0,234 L0
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Pfetvarné charakteristiky pro zeminu neog, jil:

Tabulka ¢, 11

Inapéti (kPa) 150 - 200 200 - 300

vrt hloubka (m) %a (MPa) E. (MPa)

3 3 (8,5 m) 16,7 MPa 20,9 MPa

ia 4 (8,5 m) ‘ 8,9 13,7

35 (7,5 m) L 4,9 ‘ 17,4

3 5 (9,0 m) - 11,3

'35 (10,0 m) | - 8,0

ia 6 (8,56 m) 5,9 % 7,2

'3 6 (10,0 m) - ‘ 6,9

36 (11,5 m) | - 8,0 |
13 6 (13,0 m) | - | 9,6
3 7 (10,0 m) - 7,6
3 7 (12,0 m) ? - 9,4 |
13 7 (14,0 m) | - | 11,8

g hl, 10,7 @ Eu= 9,1 MPa @ £, = 10,43 MPa

Neogenni pisky (se 3tdrkem) byly zkoumany na 3 ks porude-
nych vzorkd zemin, Byla zjistovéna zrnitost a obsah cog’ o
Kfivky zrnitosti uvédi p#il, &, 5,3, a obsah uhliditanl se po-
hybuje od 4% do 6%,

Laboratorni zkousky MZ byly provedeny podle pfiloZené metodiky
zkoudek, Vysledky lab, zk, MZ uvadi pFiloha &, 5, 2jsou archi-

vovany v 0I1G,Geotest Slatina.
5, Zhodnoceni vysledkd chemickych rozbord vody,

Z vrtu J 7 byl odebrdn 1 1 vody ke stanoveni asgresivity vody
ke stavebnim ulellm,
vy8etfovand voda je dosti tvrdad s pfevazujici pfechodnou sloikog.
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Jeji reakce je slabd alkalicka (pH = 8,04), obsah agresiv-
niho COZ je nulovy, Viechny stanovené slozky jsou pfitomny
v nizkych koncentracich, zcela vyhovujicich,

Ochrany betonovych konstrukci podle ¢sN 73 1214 neni tfeba
a pro ufely betonafské je voda vyhovujici,

P*i provaddni lab, zk, MZ pfi m&feni zrnitostni zkousky

byly v materidlech piitomny latky chemického charakteru,
kteréd ve vodni suspenzi vytvafely klkovité sraZeniny o vys8i
hodnotd, Tento jev se pro ufely zkoudek MZ podafilo elimi-
novat pomoci peptiza&niho &inidla pyrofosfore&nanu sodného,
Z popsanych jevd usuzujeme, 28 V okoli chladiciho zafizeni
ledové plochy dochazi k uUniku chladici smdsi, Tyto chemické
latky se dostavaji do podz, vody a ve vét3im mnoZstvi

by mohly ovlivnovat chemizmus vody a zap#{&inovat korozi
ocelovych konstrukci, A

6, Zhodnoceni zékladovych pomérd stavenisdtd

Na z4kladé souZasného prizkumu v aredlu zimniho stadionu
Uvoz 55 lze konstatovat, Ze zédkladovou pddu budou tvofit
nadsledujici typy zemin:

- kvartérni spras

- neogenni jily a pisky

- horniny brné&nské vyvieliny,

Kvarterni sprade konsist, pevné dosahuji v zédjmovém prostoru
mocnosti 3,50 aZ 15,0 m, §E£§§_!§§§_gggggfi souvislou
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o zaklddani, V néktergch mistach
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chybi (vrty 3 2, J 3 a J 4).
Tento typ zeminy byl pouZit 1 jako zasyp pfi upravach
terénu byvalé cihelny nebo stislnice,

Na zakladd geologické dokumentace vrtd a laboratornich

rozbord MZ (tabulka 6,7,8 nadi ZZ) byla zemina = kvarterni

spras, konzist, pevné, zafazena podle &SN 73 1001 “Zékladova

pAda pod plodnymi zédklady", &1, 49 do t¥, 20 = zeminy se st fedni
plasticitou (tab, &, 6),

S pfihlédnutim k tab, &, 4 a 7 vyse uvedend normy uvadime
fyzikalnd- mechanické velidiny doporuZené do statickych
vypo&td:

totdlni soudrznost Cc,6 = 0,040 MPa
totalni Uhel vnit¥.tfeni ¥ = 6°
efektivni soudrinost cC' = 0,006 MPa
efekt, thel vnit¥, tFeni  [* = 27°

Modul pfetvérnosti pro napéti:

80 - 200 kPa EU = 10,0 MPa
200 - 300 kPa E, = 15,0 MPa
objemovéd hmotnost 5} = 2,000 kg.m"3

Hodnots odvozeného normového namahani dle CSN 73 1001, tab, 16:
dg = 0.2 MPs,

Sprad neni prosedavas Z technického hlediska mé pfiznivé
vlastnosti p#i vykopu zékladovych jem, nebot se snadno
rozpojuji a svahy se dolasnd udrii témdF na svislém sklonu
na vysku ndkolika metrd - pokud_se neprosyti vodou,
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Jako zdkladovad pdda je sprad stlalitelnd a pfi rdzném
zatiZeni nestejnomdrnd sedd, P¥i nasyceni vodou je rozbfi-
davé a lepiva, Je také nemrzava,

Neogenni souvrstvi {18 a piskd se povaZuje za podminelns
vhod nou zakladovou pddu pro budouci zastfedeni zimniho
stadionu, Souvrstvi zadina vapnitymi jily (tégly), konzist,
pevné a jejich povrch je 5,50 m a% 7,40 m p,p.t, & Jejich
mocnost je od 3,50 m 7,70 m, Povrch neog., piskd zalina

v hl, 0,90 m a2 9,0 m p,p.t., @ jeho mocnost je > 5 m,

Na zaklad® geologické dokumentace vrtd a laboratornich
rozbord Mz (tab, &, 9,10,11 nasi ZZ), byl neog. jil,
konzist, pevné, zafazen dle SN 73 1001, &1, 50 do t¥, 21 -
- Zeminy s vysokou plasticitou,

S pfihlédnutim k tab, &, 4 a 7 téZe normy uvadime fyzikalné-
=mechanické veliliny:

totédlni soudrZnost y = C,00 uPa
tot, uhel vnitf&, tfeni rF.= 89

objemové hmotnost §pn = 1.900 kg.m~
modul pfetvarnosti pro napéti:

150 - 200 kPa E, = 9,0 MPs

i

200 - 300 kPa E = 10,0 MPa

O
i

3

Neogenni pisky (misty se &tdrkem) na zakladd vy3e uvedené
normy je moZno zafadit podle tab, 3 - zeminy pislite
do t¥didy 17:

modul pfetvéarnosti Eo = 15 MPa

efekt, tuhel vnit#, tfeni f’ = 30°,

Neog, pisky konsoliduji soulasné se zetiZenim na rozdil
od jila, které konsoliduji velai dlouho, teoreticky neko=-
ne&né dlouho,
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Eluvium hornin brn&nské vyvfeliny je charakteru hrubozrnného
pisku s ostrohrannymi Ulomky a lze ho zafadit podle SN
73 1001, &1, 41 k zemindm pisditym do t¥, l4:
Tab, &, 3 a 6 udava tyto smdrné hodnoty:
Modul pretvédrnosti Eo a 30 MPa
Efekt. Ghel vnit#, t¥eni /' = 36

o]

Hetrogenni navazky, které se nerovnomdrné vyskytuji v mistech
zéjmového prostoru, jsou podle vy3e zmin&né normy &1, 52
pro_zakladani nevhodné, Jsou neunosné, nestejnomérné stla-

gitelné a pii zakladani objektd zpasobuji nestejnomérné
sedani konstrukce a tim i jejich poruchy,

Podle kritérii &SN 73 1001 "zikladové pdda pod plodnymi
z4klady ™ mdZeme staveni3td hodnotit podle &l. 22 jako
podmine&né vhodnd,

Stavba je oznalovéna jako ndro&né (&l, 27). Zadkladové poméry
povatujeme podle &1, 25, tasti 1Il,c za slozitd - zakladova
pdda se v rozsahu staveniftd méni, vrstvy nemaji stalou
mocnost a nemaji vodorovné uloZeni, P¥i navrhu zakladd

jsou podle &SN 73 1001, zména b/1978 u staveb naronych

ve slozitych zdkladovych pomérech nutné vypod&ty podle
meznich stavd za pouziti uvedenych hodnot,
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7. Posouzeni stability SV svahu stavenidt$

V SV &4sti zadjmového prostoru je strmy(l

: 1,5) cca l7 m

vysoky svah, ktery je v soulasné dob& porostly vegetaci
a opatfen opdrnou kamenitou zidkou asi 2 m vysokou (viz

obr, &, 1),

Do paty tohoto svahu je projektovand op&rnéa sténa a prostor
pro rolbu (viz geol, fezy - pfil, & 3).

V rédmci soulasndho prdzkumu byl proveden vrt J 1 nad zimnim‘
stadionem pobliZ hrany uvedeného svahu na kotd 272,2 m n,m,

Svah je tvofen kvartérni spradi, konzist, pevné, ktera
ve vrtu J 1 m4 mocnost 15 m, V hloubce 15,40 m p,p.t.

zad&ind eluvium skalniho podlo2i, charakteru hrubozrnného
pisku 8 ostrohrannymi ulomky hornin,

Vypodet stability svahu jsme provadéli podle Pettersona

a poditatem TI - 59 podle Bishopa, PFfi vypoltech jsme

vychézeli z laboratorn&d zjist&nych hodnot pro kvarterni

sprad, Cely svah jsme rozdélili na 3 vrstvy, pro které

plati tyto fyz,-mech, veliliny:

Tabulka &, 12
hl, l-6m | 6 - 12 m 12 - 1§ =
obj. hmotnost {_ (kg.m~3) 1955 | 1955 1955
of, soudrinost C’ (MPa) | 0,006 | 0,008 | " 0,013
of. thel vnit¥, tent ¥ (°)| 27° | 27° | 27°

Pro stavajici svah byla zji3t&na kriticka smykové plocha

¢ polomérem R = 31 m

a stupném bezpednosti Fk = 1,15 (podle Petter ona)

F

K = 1,29 (podle Bishopa)
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Yematrny rozd’l ve wvypoditech stupné bezpelnostil podle Fetter=

gora a ishora je zpfcoren wisobeond znfmou wmetodilouw vipoditl,
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mé velmi muly stupen hes;odnostd
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i provdddrni vikopu pro objekt pro rolhu Ly hryla o At3%ens neta
ST P ) . PR h . T e e R S-SR 4
stévaiicino svanu ne vyiiiu 2 m, Yavic pal by pri opete aove

vzniklého svehu do3lo k vikopu hlubokého min., 1,2 m pro zalo=
Yeni opdrné stény, Tyto dva odkopy by vytvorily smykové plo-
chy, pro které jsme vypolitali stupen bezpelnosti za pouZiti
vyfe uvedenfch fyze mech, hodnot; '

méldi odkop polomér R=37,8m
v e . -~ - v
stupen bvezpeinosii T o= 2,21 / polle Zishopa/

i

26,0 m
0,22 / podle Bishocpa/

-

stupen bezpeinosti

i

hlubsi odkop rolomdr R
F

na zdkladé vysledkd provedenych vypodtl navrhujeme upustit
od varianty umistdni objektu pro rolbu do gvshu v 3V Z4sti
budouciho stavenidtd,Pr¥i narulfeni pasty svehu by mohlo dojit
k _poruZeni stabiliky svahu a jeho sesouvdni,

Grafické a Siselné vypodty jsou archivovdny v OIG n.p.Geotest
Slatina,

Be navay

fxclem in¥enjrskogeologického prizkum bylo zji3ténd zdklado-
vych pom&rd pro zast¥eSeni zimniho stadionu v 3rné na Cvoze
55 a goufasnd Yedit stabilitu svehu v SV &4sti budouciho
stavenisté,

74imovy prostor byl v minulosti vyuZivém jako cihelna,Xvar=-

te
po

~

d
rni sprade byly vytdZeny s cely pros+or byl anurogog@nne
rusen.V dali{ fézi byla plocha by¥valdho hliniku rizne
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upraveoving navéikemi cherskteru spra®i, iilovitvch hlis
piskd 2 5térkd a jiného meteridlu,

-
“w

”
&

’ v s ° ~ Y B 4
Takledové pomlPry budouciho staveniZtd jsou ~znndnorceny v kep.
o

v}

w g

2,6 na’i 77, Geologickd a hydroreol
é. 3.2.

stavenisté jako

imirainé vhodnd s+ m1rh 3 “ « N RN o
DO L s le SN = I ARG B g ST A 3L [=- 15 o8 Lh oilil e
nodminasne vhodne a stavba je oonatovana jako nsrocnia

Hledina podzemni vody naraZené se vyskytuje v hl, 4,40 - 6 m
DePetsey ustdlené cca 4,70 m p.p.t. VySet¥ovand voda z vrtu
J7 méla v3echny stanovené slozky v nizkich koncentracich
podle TSN 731214, Ochrana betonovych konstrukei neni nutnd,

TV am o WA , Yol h-4 e - W e 1A A ey S . 1L
Upozornuiene viaxk, %8 V Nrogtoru ChlA8J1iCind ZavYi“enl Dro 16w

,

dovou plochu zimniho stadionu dochdzi k tniku chladic{ smd-
8i. Tyto chemické ldtky se dostdveji do podzemni vody a ve

vétiim mnoZstvi by monly oviivnit chemizmus podz, vody a

zap¥idinovat korozi ocelovych komstrukei,

Na zdkladd ziskanfch znslosti geologickych & hydrogeologickych

pomérd a labor,zkoudek mech,zemin se miZeme ke zpisobu zalo-

Zeni zastfeleni zimniho stadionu vyjadrit takto:

- p¥i plosSném zaloZeni haly zimmiho stadionu v hl, cca 2 m
by dochédzelo k nerovnom3rnému seddni objektu, pop¥, poru-
cham objektu,

- zaloZeni konstrukce hely zimniho stadionu pavrhujeme hlu-
binné pomoci vrtanv¥ch pilot do neogennich jild a piskd,
protoZe timto zplsobem vyloudime nep¥ipustné rozdily v se=-
déni, &i naklénéni objektu / viz.kap.6 /.

- na zdklad® vysledkd provedenych vypodtd md stédvajici sveh
se smykovou plochou o poloméru R = 31 m nejmen3i stupen
bezpednosti F, = 1,15 / podle Pettersona /

Py = 1,29 / podle Bishopa/

P¥i ocdtdZeni pety stdvejiciho svahu pro vybudovéani dkrytu

pro rolbu se sni?{ stupen bezpednosti svahu na F = 0,91

/ podle Bishopa/, '
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kvarterni spras

by

Tento stupeﬁ bezpeinosti pro svah tvoren

e velmi nizky, a proio navrhujeme urustif od werisnty umis=

J
+in{ obieltu pro roltu o naty svahu v 3V “Asti slaveniité
/

/i apeT 5 pfilede3 /o

Ve smyslu CSN 733050 / zména b/77 = Zemni préce / zafazujeme
zeminy na staveni®ti podle té%itelnosti takto:

naviiky hlinitoplstité t5. 3

navdZky hlinitokamenité
sprad, pevnd
neog,jil,pevny

neog,; sek,ulehly

PR S

zvdtrald brnénskd vyvielina

V Brné dne 20,1,1987 L
Vypracoval: p.g.B.Krémovd, samost,geolog Lo om s 7
Prové¥il : Ing.A.Paseka, ved, stfediska IG ) \,ﬁ /



